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拉挤型材介绍

1.1 拉挤型材分类

1.2 拉挤型材特点
1.3 拉挤型材应用
拉挤型材用原材料
2.1 拉挤型材用树脂

2.1.1 不饱和聚酯树脂及乙烯基酯树脂

2.1.2 环氧树脂

2.1.3 酚醛树脂

2.1.4 聚氨酯树脂

2.2 拉挤型材用纤维

2.2.1 玻璃纤维

2.2.2 碳纤维

2.2.3 玄武岩纤维

2.2.4 芳纶纤维

通用型材性能数据表

拉挤型材典型应用案例及性能数据
附录 拉挤型材相关的国内外标准汇总表
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